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Schadensbeschreibung

 ¾ Harte Abrisskante in einer lackierten Fläche durch einen neuen Lackaufbau.
 ¾ Zu kleiner Übergangsbereich einer Neulackierung auf einer Altlackierung, 

der sich nicht mehr optisch angleichen lässt.

Mögliche Ursachen

 ¾ Falsche Abklebezone ausgewählt. Zu empfehlen sind Kanten, Sicken, die sich gut aufpolieren 
lassen oder Trennbereiche, die durch Dichtungen o. Ä. verdeckt sind.

Beseitigung

 ¾ Klebekante anschleifen und anschließend aufpolieren.
 ¾ Klebekante anschleifen und Übergangsbereich anspritzen und aufpolieren.

Hinweis:
Um im Vorfeld Abklebekanten zu vermeiden werden von einigen Herstellern spezielle 
Abklebebänder angeboten.

Abklebekanten
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Schadensbeschreibung

Der Basislack wird durch den Klarlack angelöst. Dabei richten sich die Aluminiumpigmente unregel-
mäßig aus und das Erscheinungsbild des Basislackes wirkt um zwei Nuancen grober. Außerdem wirkt 
der angelöste Basislack gegenüber einem normalen Basislack grauer. Auch die Struktur der Klarlack-
oberfläche wird, bis zu einer Vermattung hin, verstärkt.

Mögliche Ursachen

 ¾ Der Basislack wurde zu nass aufgetragen
 ¾ Die Zwischenablüftzeit wurde nicht eingehalten
 ¾ Es wurden zu hohe Schichtstärken aufgetragen

Beseitigung

 ¾ Die gesamte Fläche reinigen, schleifen und einen neuen Lackaufbau durchführen.

Anlösen




